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Tabela 1 – Resultados de absorção d´água. 

Local Telha Condição Idade Massa seca em 
estufa (g) Massa saturada (g) Absorção (%) 

Crespum 
Coberta coberta 210,8 241,4 14,5 Depósito Crespum 

Rio de Janeiro 
RJ Crespum 

Descoberta descoberta 
25 

210,8 247,7 17,5 

Saúde – RJ 
Coberta coberta 561,3 636,3 13,4 Ilha do Fundão 

Rio de Janeiro 
RJ Saúde – RJ 

Descoberta descoberta 
35 

409,4 476,9 16,5 

Hangar 4 coberta 226,6 249,1 9,9 Hangar do Zeppelin 
Rio de Janeiro 

RJ Hangar 5 descoberta 
70 

220,8 244,8 10,9 

Embalagens 
Phebo Coberta coberta 175,8 208,6 18,7 

Fábrica Phebo 
Belém 

PA 
Embalagens 

Phebo 
Descoberta 

descoberta 
40 

128,1 171 33,5 

PB – P1 – 
UFPA Coberta coberta 169,9 192,5 13,3 

UFPA 
Belém 

PA PB – P1 – 
UFPA 

Descoberta 
descoberta 

30 

209,2 251,2 20,1 

Eternit 
Curitiba 

PR 
Nova telha nova 0 459,6 571,2 24,3 
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